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P o l s k i K o m i t e t
N o r m a l i z a c y j n y

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

Dotyczy
PN-EN 717-2:1999
Płyty drewnopochodne
Oznaczanie emisji formaldehydu
Emisja formaldehydu metodą analizy gazowej



PN-EN 717-2:1999/AC:20062

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 100 ds. Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopo-
chodnych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 14 marca 2006 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 717-2:1994/AC:2002 w zakresie korekty błędów, które zostały przenie-
sione do PN-EN 717-2:1999 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

7.3,  4 akapit: zapis „o wilgotności względnej (2 ± 1) %” zastępuje się zapisem „o wilgotności względnej 
≤ 3 %”. 


