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Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 186 ds. Gumy i Wyrobów Gumowych i zatwierdzona przez 
Prezesa PKN dnia 13 marca 2008 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki ISO 37:2005/AC1:2008 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione 
do PN-ISO z angielskiej wersji wprowadzonej ISO.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Stronica 13

Podrozdział 12.3 zastąpić następującym tekstem: 

12.3 Porównywanie partii próbek do badań

Jeżeli porównuje się dwie partie próbek do badań (zarówno wiosełkowych, jak i pierścieniowych) mediana 
grubości każdej partii nie może się różnić więcej niż o 7,5 % od ogólnej mediany grubości obydwu partii. 
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