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Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 234 ds. Elementów do Pokryć Dachowych i zatwierdzona 
przez Prezesa PKN dnia 31 października 2011 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicz-
nego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

Zmiany w Przedmowie krajowej

Czwarty akapit zastąpić następującym:

Właściwymi metodami badania mrozoodporności dachówek przeznaczonych do stosowania w budownictwie 
na terenie Polski są: metoda B i metoda E – Poziom 3, według PN-EN 539-2:2009.

Szósty akapit zastąpić następującym:

Odpowiedniki krajowe norm i dokumentów powołanych w niniejszej normie można znaleźć w katalogu Polskich 
Norm. Oryginały norm i dokumentów powołanych są dostępne w PKN.


