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Farby i lakiery 

Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych 
za pomocą ochronnych systemów powłokowych 

Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 
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Przedmowa 

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT 175 ds. Farb i Lakierów i zatwierdzona przez Prezesa 
PKN dnia 2 października 2018 r. 

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu 
Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl 

Treść poprawki 

Na krajowej stronicy tytułowej tytuł normy zmienia się następująco: 
Farby i lakiery 
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 


