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Przedmowa

Niniejsza poprawka zostata opracowana przez KT nr 162 ds. Logistyki, Kodéw Kreskowych i Gospodarki Ma-
gazynowej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 13 grudnia 2018 .

W sprawach merytorycznych dotyczgcych tresci normy mozna zwracac sie do wtasciwego Komitetu Technicz-
nego lub wtasciwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.
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Na stronicy tytutowej PN w tytule normy i w dalszej tresci normy zamiast terminu ,tgcznik do palet” powi-
nien by¢ termin ,ztgcze paletowe” oraz zamiast terminu ,potgczenie palety” powinien by¢ termin ,ztgcze
paletowe”. W zwigzku z tym tytut normy zmienia sie nastepujgco:

Metody badan ztgczy paletowych
Czes¢ 3: Okreslanie wytrzymatosci ztgczy paletowych

W ostatnim zdaniu Wprowadzenia zamiast ,pomiaru ugiecia lub odksztatcenia tgcznika” powinno by¢ ,po-
miaru ugiecia lub znieksztatcenia ztgcza”.

W pierwszym zdaniu Zakresu normy zamiast ,tgcznikéw, w postaci gwozdzi lub skobli” powinno by¢ ,ztgczy
z uzyciem gwozdzi lub skobli”.

Drugie zdanie Zakresu normy zmienia sie nastepujaco:

,Niniejsza czes$¢ ISO 12777 ma zastosowanie do ztgczy ze wszystkimi typami gwozdzi o Srednicy do 7 mm
(w tym o trzpieniu prostym, spiralnymi, pierscieniowymi, z wypustami i skrecanymi) oraz ze skoblami”.

W tytule Rozdziatu 4 zamiast terminu ,tgcznik” powinien by¢ termin ,ztgcze”.

W 4.1 i w dalszej tresci Rozdziatu 4 zamiast terminu ,tacznik” powinien by¢ termin ,element ztgczny”.
W 4.1 i w dalszej tresci normy zamiast terminu ,potgczenie” powinien by¢ termin ,zlgcze”.

W 4.2.3 zamiast ,elementy tgczone” powinno by¢ ,ztgcza”.

W 5.1.1 zamiast terminu ,tgcznik” powinien by¢ termin ,element ztgczny”.

. W drugim zdaniu 5.3 zamiast ,mozna zastosowac¢ niskie wartosci z tego zakresu” powinno by¢ ,nalezy

zastosowac niskie wartosci z tego zakresu”.
W 6.1.5 i w dalszej tresci Rozdziatu 6 zamiast terminu ,tgcznik” powinien by¢ termin ,ztgcze”.
Podrozdziat 6.3.1 zmienia sie nastepujgco:

-W celu okreslenia odpornosci na $cinanie przyktada sie site do innych ztgczy w paletach narazonych
na poziome obcigzenia Scinajgce”.

W 6.4.1 zamiast ,potgczen do palet” powinno by¢ ,ztgczy paletowych”.
W 7.1 a) zamiast terminu ,ztgcze” powinien by¢ termin ,element zigczny”.

W 7.1 c¢) i w dalszej tresci normy zamiast terminu ,tgcznik” powinien termin ,element ztgczny”.
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